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Simply intelligent

Visalys® CemCore

For professional use only.
Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.
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GEBRAUCHSINFORMATION

Deutsch

Produktbeschreibung

Visalys® CemCore ist ein fluoridhaltiges, dualhdrtendes Kom-
posit fiir die adhdsive Befestigung von indirekten Restau-
rationen und Wurzelstiften. Dariiber hinaus kann Visalys®
CemCore zur Herstellung von rontgenopaken Stumpfauf-
bauten und Aufbaufiillungen verwendet werden.

Mit der Active-Connect-Technology (ACT) enthélt Visalys®
CemCore ein zusatzliches Initiatorsystem zur Optimierung des
Haftverbundes.

Visalys® CemCore in der selbstmischenden 1:1 Automix-
spritze ist frei von Bisphenol A und dessen Derivaten. BPA
oder BPA-Bestandteile werden nicht im Herstellungspro-
zess fur dieses Produkt verwendet! Es ist einfach anzuwen-
den und besitzt eine hohe Haftkraft sowie eine gute FlieB-
fahigkeit bei gleichzeitig standfester Konsistenz. Visalys®
CemCore nur mit dem selbstétzenden Visalys® Tooth Primer
anwenden. Als Primer fur die Restaurationsoberfldchen wird
der Visalys® Restorative Primer empfohlen.

Angeboten wird Visalys® CemCore in den Farben Universal
(A2/A3), Dark (Ad), Opaque, Bleach und Translucent.

Anwendungsgebiete
Definitive Befestigung von:
« Kronen, Briicken, Inlays, Onlays, Veneers und Adhésiv-

briicken aus Metall, Keramik, Komposit, Hybrid- und
Oxidkeramiken

« Wurzelstiften und indirekten Stumpfaufbauten
Komposit fiir:
« adhésive Stumpfaufbauten

Kontraindikationen

Bei bekannter Allergie gegen Methacrylatmonomere, Ben-
zoylperoxid, Campherchinon oder andere Inhaltsstoffe von
Visalys® CemCore oder dem Visalys® Tooth Primer (siehe Ge-
brauchsinformation Visalys® Tooth Primer).

Bei nicht ausreichenden Mdglichkeiten einer sicheren Trocken-
legung.
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Warnhinweise

Bei empfindlichen Personen konnen allergische Reaktionen
auf das Produkt nicht ausgeschlossen werden. Sensibilisier-
ungen durch Haut-/Schleimhautkontakt sind maglich.

Eugenolhaltige Materialien kénnen die Abbindung von Kom-
positen inhibieren. Die Verwendung von Wasserstoffperoxid-
l6sungen kann die Haftkraft beeintrachtigen. Eisen(lll)sulfat-
haltige Retraktionsmittel kdnnen die Aushértung und Haftung
des Materials beeintrdchtigen.

Bei vitalen Zdhnen sind pulpanahe Areale ggf. mit einem
geeigneten Pulpa-/Dentinschutz zu versorgen.

Fiir Kinder unzuganglich aufbewahren.

VorsichtsmaBnahmen

Nicht nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums anwenden.
Das Material nicht verschlucken. Nach versehentlichem Ver-
schlucken: Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden
wenden Sie sich an einen Arzt.

Geeignete SchutzmaBnahmen (z. B. Tragen von Handschuhen
oder einer Schutzbrille) ergreifen. Haut- und Schleimhaut-
kontakt mit nicht ausgehértetem Material vermeiden.

Augenkontakt vermeiden. Bei versehentlichem Augenkontakt:
Sofort griindliches Aussptilen mit Augendusche oder Wasser.

Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden wenden Sie
sich an einen Arzt.

Kontakt mit Kleidungsstiicken vermeiden, da eine bleibende Be-
schadigung der Kleidung nicht ausgeschlossen werden kann.

Sicherheitsdatenblétter finden Sie auch unter
www.kettenbach.de.

Allgemeine Hinweise

Bei einer Kihlschranklagerung muss das Produkt vor der
Verwendung Raumtemperatur erreicht haben.

Bei Kontakt mit dem Visalys® Tooth Primer und direkter Ein-
strahlung von Umgebungslicht beschleunigt sich die Aushér-
tung von Visalys® CemCore.

Bei griBeren Schichtstérken oberhalb der angegebenen Poly-
merisationstiefe muss in jedem Fall die endgiltige Selbsthér-
tung abgewartet werden.

Verarbeitungszeiten gelten fiir Produkte, die bei einer Tempe-
ratur von 23°C/74°F und 50 % rel. Luftfeuchte verarbeitet
werden. Hohere Temperaturen verkiirzen und niedrigere Tem-
peraturen verlangern diese Zeiten.

Visalys®*CemCore
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Anwendungshinweise zur Befestigung

Nach dem Entfernen des Provisoriums mdgliche Reste des
provisorischen Zements sorgféltig von der Stumpf-/ Kavitaten-
oberfldche entfernen.

Priifung der Passgenauigkeit
und Okklusion der Restauration

Diinne und spréde Restaurationen kénnen bei zu hohem Druck
wahrend der Einprobe zerbrechen. Daher keinen groBen Druck
ausiiben oder die Okklusion erst nach der definitiven Befes-
tigung priifen.

Mit den verfligharen Visalys® CemCore Try In Pasten kann die
Farbwirkung der gewahlten Kompositfarbe vor der endgiltigen
Befestigung auf dem leicht feuchten Stumpf kontrolliert wer-
den. Die Paste in der gewdhlten Farbe auf die Innenflachen
der Restauration geben und die Farbwirkung auf die Restau-
ration priifen. Dabei entspricht die Farbe der Try In Paste der
Farbe des ausgehérteten Befestigungskomposits.

Die Visalys® CemCore Try In Paste mit Wasser von der Restau-
rations- und Stumpfoberflache entfernen.

Nach der Einprobe miissen die beispielsweise mit Speichel,
Blut oder Silikonresten kontaminierten Flédchen der Restaura-
tion mit Wasserspray oder im Ultraschallbad mit destilliertem
Wasser gereinigt und anschlieBend mit wasser-/ 6lfreier Luft

getrocknet werden. Die gesamten Fldchen miissen frei von
Verunreinigungen sein.

Bei Restaurationen aus Nichtedelmetall oder Oxidkeramiken
darf keine Reinigung mit Phosphorsaure erfolgen.

Es empfiehlt sich eine Trockenlegung mit Kofferdam.

Vorbehandlung der Restauration, des Wurzelstifts
oder des indirekten Stumpfaufbaus

Sofern in der Gebrauchsinformation des verwendeten Restau-
rationsmaterials, Wurzelstifts oder Materials fiir den indirekten
Stumpfaufbau nichts anderes vorgeschrieben ist, sollte zur
Vorbehandlung folgende Vorgehensweise gewahlt werden:

1.1 Haftflachen aus Edelmetall, Metall oder Oxidkeramiken
(Zirkonoxid- und Aluminiumoxidkeramik)

* Sandstrahlen der Flachen mit Aluminiumoxidpulver
(<50 pm). Abstrahlparameter des Herstellers des
Restaurationsmaterials beachten.

* AnschlieBend mit Wasserspray griindlich abspilen
oder im Ultraschallbad reinigen.

NICHT MIT PHOSPHORSAURE REINIGEN!

* Mit wasser-/dlfreier Luft trocknen.
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1.2 Haftfldchen aus Silikatkeramik (Feldspatkeramiken, Glas-
keramiken) und Hybridkeramiken

« Atzen der Fldchen mit Flussséure gemaB Angaben
in der Gebrauchsinformation des Restaurations-
materials.

« AnschlieBend mit Wasserspray griindlich absplilen
oder im Ultraschallbad reinigen.

« Mit wasser-/ dlfreier Luft trocknen.

1.3 Haftflachen aus Komposit

« Sandstrahlen der Flachen mit Aluminiumoxidpulver
(<50 um). Abstrahlparameter des Herstellers des
Restaurationsmaterials beachten.

« AnschlieBend mit Alkohol griindlich reinigen.

 Mit wasser-/dlfreier Luft trocknen.

2. Visalys® Restorative Primer in eine Vorlageschale tropfen.
Ein Lichtschutz ist nicht notwendig. Primer Flasche nach
jedem Gebrauch sorgfaltig verschlieBen.

3. Visalys® Restorative Primer mit einem Einmalapplikator
oder -pinsel auf die Haftflachen auftragen und 60 Sek.
lang einwirken lassen. AnschlieBend mit einem sanften,
wasser-/ dlfreien Luftstrom verblasen und trocknen. Den
Visalys® Restorative Primer nicht lichthérten.

Die Oberfléchen mancher Stiftarten konnen durch Sand-
strahlen oder Flusssdure angegriffen werden. Die jeweiligen
Angaben der Hersteller des verwendeten Wurzelstifts zur
Oberfldchenbehandlung miissen beachtet werden.

Vorbehandlung der Stumpf-/Kavitétenoberfliche
(Schmelz, Dentin, Metall, Komposit)

Visalys® CemCore darf ausschlieBlich mit dem Visalys® Tooth
Primer verwendet werden. Der Visalys® Tooth Primer ist ein
selbstétzender Einkomponenten-Primer und kann daher ohne
zusatzliche Phosphorséduredtzung angewendet werden. Nur
bei der Befestigung von Veneers und Adhésivbriicken sowie
bei unbeschliffenem Schmelz ist eine selektive Phosphor-
sduredtzung notwendig. Abh&ngig von den klinischen Verhalt-
nissen kann wahlweise auch in anderen Féllen eine selek-
tive Phosphorséureétzung durchgefiihrt werden. Das Atzgel
entsprechend der Gebrauchsinformation des entsprechenden
Herstellers verwenden.

1. Nach der Einprobe der Restauration missen Speichel,
Blut und ggf. Reste der Visalys® CemCore Try In Paste
von den Haftflchen der Zahnhartsubstanz und Restau-
rationsoberfldchen mit Wasserspray entfernt und die
Oberfldchen anschlieBend trocken gehalten werden. Die
Haftflachen miissen frei von Verunreinigungen sein. Es
empfiehlt sich eine Trockenlegung mit Kofferdam.

Visalys®*CemCore
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2. Visalys® Tooth Primer in eine Vorlageschale tropfen. Ein
Lichtschutz ist nicht notwendig. Nach Auftragen des
Tooth Primers direkt mit der weiteren Bearbeitung be-
ginnen. Primer Flasche nach jedem Gebrauch sorgfél-
tig verschlieBen.

3. Visalys® Tooth Primer mit einem geeigneten Applikator
auf die gesamte Haftfldche der Zahnoberfléche auftragen
und 20 Sek. einmassieren. Mégliche Uberschiisse kon-
nen miteinem Wattepellet entfernt und mit Luft verblasen
werden. AnschlieBend mit einem sanften, wasser-/0l-
freien Luftstrom trocknen. Der vorgelegte Primer sollte
innerhalb von 5 Min. verarbeitet werden, da Inhaltsstoffe
verdunsten konnen. Den Visalys® Tooth Primer nicht
lichthérten.

Bei der Befestigung auf einem Implantat-Abutment oder
auf einem indirekten Stumpfaufbau miissen zwingend die
Angaben des jeweiligen Materialherstellers beriicksichtigt
werden. Die gesamten Haftfldchen des Abutments/ Stumpf-
aufbaus, abhéngig vom Material, wie unter ,Vorbehandlung
der Restauration* in der Gebrauchsinformation von Visalys®
CemCore beschrieben, extraoral vorbehandeln, sofern in
der Gebrauchsinformation des entsprechenden Material-
herstellers nichts anderes vorgeschrieben ist.

Emergenzprofile und ggf. Schraubenkandle miissen durch ge-
eignete MaBnahmen (z. B. Wachs-, Silikonabdeckungen) ge-
schiitzt werden.

Applikation des Befestigungskomposits

1. Visalys® CemCore auf die Innenflachen der Restauratio-
nen und ggf. auf die Stumpf- oder Kavitatenoberflachen
auftragen. Bei einer Applikation im Mund verkiirzt sich
die Verarbeitungszeit und die Restaurationen mussen in-
nerhalb von 2 Min. eingesetzt werden.

2. Die Restauration auf den Stumpf oder in die Kavitat ein-
setzen.

3. Entfernen der Uberschiisse

3.1. Verfahren 1: Entfernen nach initialer Hartung durch
kurze Belichtung oder Selbsthértung bis zur ,Gel-Phase*

Die Uberschiisse werden entweder mit einer handelsiib-
lichen Polymerisationslampe (1.200 mW/cm?) 2—3 Sek.
lang jeweils oral und vestibuldr sowohl mesial als auch
distal — also an vier Punkten — anpolymerisiert oder das
Erreichen der Gel-Phase in der Selbsthartung abgewar-
tet. Die noch weich-elastischen Uberschiisse konnen bei-
spielsweise mit einem Scaler einfach entfernt werden.

37411/2021
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3.2. Verfahren 2: Entfernen ohne initiale Hartung

Die Uberschiisse direkt, beispielsweise mit einem Watte-
pellet, Pinsel oder Schaumstoffpellet, entfernen.

Wahrend des Entfernens der Uberschiisse miissen die
Restaurationen in ihrer Endposition gehalten werden. Al-
le Uberschiisse, besonders in schwer zugénglichen appro-
ximalen Bereichen, miissen vor der endgiiltigen Aushar-
tung entfernt werden.

4. Endglltige Aushartung

Nach der Uberschussentfernung kann die Zementfuge
zur Vermeidung der Bildung einer Inhibitionsschicht mit
Glyceringel oder Polyethylenglykol-Paste, z. B. Visalys®
CemCore Try In Paste, abgedeckt und dann mit Wasser
entfernt werden.

AnschlieBend pro Flache / Zementfuge 10 Sekunden mit
Licht polymerisieren.

Bei nicht-transluzenten Restaurationen muss die end-
giltige Aushartung unter der Restauration abgewartet
werden (siehe Tabelle Technische Daten).

Transluzente Restaurationen kénnen auch, abhangig von
der GroBe des Lichtaustrittsfensters, in mehreren Schrit-

ten gemdB den angegebenen Polymerisationszeiten mit
Licht ausgehértet werden.

5. Ausarbeitung

Raue Zementfugen kénnen mit entsprechenden Instru-
menten finiert und poliert werden.

Spezielle Vorgehensweise bei der Befestigung von
Wurzelstiften und indirekten Stumpfaufbauten

1. Den Wurzelkanal, Wurzelstift oder indirekten Stumpfauf-
bau entsprechend den Gebrauchsinformationen der je-
weiligen Hersteller vorbereiten. Falls der Hersteller des
Wurzelstifts oder indirekten Stumpfaufbaus eine Silanisie-
rung oder die Vorbehandlung mit einem Primer fiir Metall-
oder Oxidoberflachen oder eine Primer-Adhésiv-/Univer-
sal Adhasiv-Aktivator Kombination empfiehlt, kann hierfir
der Visalys® Restorative Primer verwendet werden.

2. Die gesauberten und getrockneten Oberflachen des
Wurzelkanals, des koronalen Dentins und ggf. der
Schmelzanteile vollstandig mitdemVisalys® Tooth Primer
benetzen und 20 Sek. einmassieren. Uberschiisse mit
einer Papierspitze aus dem Wurzelkanal entfernen und
alle Oberfldchen mit einem sanften, wasser-/6lfreien
Luftstrom trocknen.

3. Visalys® CemCore in das Kanallumen und zusatzlich auf
den Wurzelstift applizieren. Die Spitze des verwendeten
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Tips sollte beim Austragen immer im Material verbleiben.
Keinen Lentulo verwenden.

4. Unmittelbar danach den Wurzelstift setzen (die Verarbei-
tungszeit von Visalys® CemCore im Wurzelkanal betragt
ca. 2 Min.). Es empfiehlt sich, (iberschiissiges Material
gezielt auf der okklusalen Stumpfoberfléche zu verteilen. 7.

5. Zur Fixierung des Stifts das Material mit einer geeigne-
ten Polymerisationslampe fiir 10 Sek. lichthérten.

6. Den Aufbau des Stumpfes wie unter ,Anwendungs-
hinweise zum Stumpfaufbau“ beschrieben durchfiihren.

Anwendungshinweise zum Stumpfaufbau

1. Reinigen und trocknen der Kavitét.

2. Pulpennahe Bereiche missen durch entsprechende
MaBnahmen geschitzt werden.

3. Fiir ein sauberes und trockenes Arbeitsfeld (Kofferdam)
wahrend der gesamten Anwendung sorgen.

4. Wahlweise kann eine selektive Phosphorsduredtzung
des Schmelzes vorgenommen werden.

5. Visalys® Tooth Primer in eine Vorlageschale tropfen. Ein
Lichtschutz des Primers ist nicht notwendig.

6. Visalys® Tooth Primer mit einem geeigneten Applikator
auf die gesamte Haftflache des Stumpfs oder der Kavitét
auftragen und 20 Sek. einmassieren. Mégliche Uber-

schiisse kdnnen mit einem Wattepellet entfernt und mit
Luft verblasen werden. AnschlieBend mit einem wasser-/
Glfreien Luftstrom trocknen.

Der vorgelegte Primer sollte innerhalb von 5 Min. verar-
beitet werden, da Inhaltsstoffe verdunsten kénnen.

Ggf. eine Matrize anlegen und Visalys® CemCore direkt
in die Kavitét applizieren. Die Verwendung einer transpa-
renten Matrize erleichtert den Zugang fur Licht bei einer
optionalen Lichthdrtung. Bei sehr stark zerstérten Z&hnen
kann alternativ eine Stumpfaufbau-Form verwendet
werden. Die Form wird mit Visalys® CemCore gefiillt und
anschlieBend auf die Restzahnsubstanz gesetzt. Visalys®
CemCore kann innerhalb der Verarbeitungszeit noch
modelliert werden.

Die endgultige Aushértung abwarten (siehe Technische
Daten). Optional kann das Material fir 20 Sek. licht-
gehéartet werden, um die Aushértung bis zu einer Tiefe
von ca. 2,5mm zu beschleunigen. Die Lichthdrtung
sollte mit einer handelstiblichen Polymerisationslampe
(1.200 mW/cm’) erfolgen. Bei einer geringeren Lichtin-
tensitét die Lichthartungsdauer entsprechend verlangern.
Das Licht so nahe wie mdglich am Werkstoff platzieren.

Mdgliche tiefere, dem Licht nicht zugéngliche Schichten,
hérten rein chemisch nach ca. 5 Min. aus.
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9. Bei groBeren Schichtstérken oberhalb der angegebenen
Polymerisationstiefe muss in jedem Fall die endgiiltige
Selbsthértung abgewartet werden.

10. Nach der vollstdndigen Aushartung ggf. vorhandene
Matrizen oder Stumpfaufbauformer entfernen.

11. Durchfiihrung der Stumpfpraparation.

12. Isolierung des Stumpfs vor der Herstellung einer provi-
sorischen Versorgung.

Bei der Selbsthrtung fiihren niedrigere Temperaturen, z. B.
des Produkts oder bei Arbeiten im Frontzahnbereich, zu einer
Verlangerung der Aushértezeit.

Applikation

Die Paste wird direkt aus der 9g/5ml-Automixspritze und
entsprechender Mischkanllen gemischt und dosiert. Nur die
Original-Mischkantilen (ML @ 2,5mm, blau) und Intraoral/
Endo tips verwenden!

Folgende Punkte sind zu beachten:

1. Den Spritzenverschluss entfernen und vor dem erstma-
ligen Aufsetzen einer Mischkaniile auf die Spritze eine
kleine Menge Material ausbringen, bis beide Kompo-
nenten gleichmagig gefordert werden. Die ausgebrach-
te Paste anschlieBend verwerfen.

2. Mischkanile aufsetzen. Verschluss um 90° im Uhrzeiger-
sinn drehen, bis er einrastet. Ggf. einen Intraoral/ Endo
tip einrastend auf dem Mischer montieren.

3. Das Material bendtigt bei aufgesetzter Mischkantile eine
gewisse ZeitzumAusflieBen. Der Materialfluss wird unter-
brochen, sobald der Druck auf den Spritzenkolben nach-
lasst. Bereits in der Mischkantile abgebundenes Material
nicht mit Gewalt auspressen, da sonst die Spritze und
Mischkaniile beschadigt werden kénnen!

4. Gebrauchte Mischkaniilen entsorgen, Spritzenverschluss
wieder aufsetzen und bei der néchsten Anwendung die
Austrittséffnungen kontrollieren.

Reinigung und Desinfektion

Das Risiko einer Kontamination der Automixspritze kann durch
die Abdeckung der Spritze mit einer Einmalschutzhiille redu-
ziert werden.

Reinigen der Spritze mit einem Einmaltuch und praxisiibli-
chen Mitteln.

Desinfektion der Spritze gemaB den nationalen Leitlinien.
Praxistibliche HygienemaBnahmen beachten.

Visalys®*CemCore
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Lagerungsbedingungen

Trocken, vor Sonnenlicht geschiitzt aufbewahren. Bis zur
ersten Verwendung muss das Produkt im Kiihlschrank bei
2°C/36°F—-8°C/46 °F gelagert werden.

Haltbarkeit nach der ersten Verwendung

a) Bei weiterer Lagerung im Kiihlschrank:
bis zum Ende des angegebenen Verwendbarkeitsdatums

b) Bei weiterer Lagerung bei Raumtemparatur:
innerhalb von 6 Monaten verbrauchen

Extreme Temperaturen vermeiden. Bei einer Kiihlschrankla-
gerung muss das Produkt vor der Verwendung Raumtempe-
ratur erreicht haben.

Nach Ablauf des angegebenen Verwendbarkeitsdatums nicht
mehr verwenden.

Inhaltsstoffe

Hauptbestandteile von Visalys® CemCore sind ca. 42 Vol.-%
anorganische Filllstoffe im GroBenbereich von 0,2—20 pym,
u.a. Ytterbiumfluorid. Die Polymerbasis besteht aus alipha-
tischen Dimethacrylaten.

Klassifikation
ISO 4049, Typ 2, Klasse 3.

Entsorgung

Vollstandig entleerte Automixspritzen/Mischkaniilen/Appli-
kationsaufsdtze und abgebundenes Material kdnnen geman
den regionalen Bestimmungen entsorgt werden.
Warenzeichen

Visalys® CemCore, Visalys® CemCore Try In Paste, Visalys®
Tooth Primer und Visalys® Restorative Primer sind registrierte
Warenzeichen der Kettenbach GmbH & Co. KG.

Hinweis

Nichtalle Kettenbach-Produkte sind inallen L&ndern erhaltlich.
Nur fiir den dentalen Gebrauch durch Fachpersonal.

Bei auftretenden schwerwiegenden Vorféllen, die im Zusam-
menhang mit dem Produkt stehen, wenden Sie sich bitte un-
verz{iglich an den Hersteller und an die zusténdige Behorde.
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Haftungsbeschrankung

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zuldssig ist, (iber-
nimmt die Kettenbach GmbH & Co. KG keinerlei Haftung fiir
Verluste oder Schaden durch dieses Produkt, gleichgiltig
ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit-
oder Folgeschaden, unabhdngig von der Rechtsgrundlage,
einschlieBlich Garantie, Vertrag, Fahrlassigkeit oder Vorsatz,
handelt.

Technische Daten

Verarbeitungszeit (23 °C/74 °F)

ca. 4 Minuten

Verarbeitungszeit (intraoral)

ca. 2 Minuten

Belichtungszeit fiir initiale Hartung
(Tack-curing)

2-3 Sekunden
je Polymerisationspunkt

Aushartungszeit rein chemisch

’ ; ; ca. 5 Minuten
Die Angaben (ber Kettenbach-Produkte beruhen auf um- inklusive Verarbeitungszeit (intraoral)
fangreicher Forschung und anwendungstechnischer Erfah- — . ’ 10 Sekunden pro
rung. Wir vermitteln diese Ergebnisse nach bestem Wissen, MEieIRITe (ERiEsgng) Fléche/Zementfuge
behalten uns aber technische Anderungen zur Produktent- -

. ] . ) Lichthértung™ (Stumpfauft 20 Sekunden
wicklung vor. Das entbindet den Benutzer dieser Produkte je- iohthartung® (Stumpfafbau) 0 Sekunde
doch nicht davon, die Empfehlungen und Angaben bei Ge- Rontgenopazitat** ca.2,5mmAl
brauch zu beachten. .

Polymerisationstiefe ca.25mm
Stand der Information: 18. Mai 2021 Translucent o
Polymerisationstiefe
o ) Universal (A2/A3) Celn
Farbbestandigkeit entspricht den Anforderungen der DIN EN
1SO 4049. Polymerisationstiefe

o ) ‘ Bleach, Dark (Ad) ca. 1,5mm
*in einem Lichtwellenlangenbereich von 400-500 nm
** Aluminium hat eine Réntgensichtbarkeit, die Dentin entspricht. Deshalb hat Polymerisationstiefe ca.0,5mm
1mm eines Werkstoffs, das eine Rontgensichtbarkeit hat, die 1mm Alumi- Opaque
nium entspricht, eine Rgntgensmhtbarkeﬂ, die 1 mm Dentin entspricht und Lichtintensitit 1,200 mW/cm?
2mm Aluminium entspricht dem Zahnschmelz.
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INSTRUCTIONS FOR USE

English

Product Description

Visalys® CemCore is a dual-curing composite containing
fluoride for adhesive cementation of indirect restorations
and root posts. Moreover, Visalys® CemCore can be used to
fabricate radiopaque core build-ups and build-up fillings.

Due to the Active-Connect-Technology (ACT) Visalys® CemCore
includes an additional initiator system for the optimization of
the adhesive bond.

Visalys® CemCore in the self-mixing 1:1 automix syringe is
free of bisphenol A and its derivatives. BPA or BPA precur-
sors are not used in the manufacturing process of this device.

Visalys® CemCore is easy to use and has high adhesive
strength and good flowability with stable consistency.
Visalys® CemCore shall only be used in combination with
self-etching Visalys® Tooth Primer. Visalys® Restorative Primer
is recommended as the primer for the restoration surfaces.

Visalys® CemCore is offered in the shades Universal (A2/A3),
Dark (A4), Opaque, Bleach and Translucent.

Indications for Use
Permanent cementation of:

crowns, bridges, inlays, onlays, veneers and adhesive
bridges made of metal, ceramic, composite, hybrid and
oxide ceramics

root posts and indirect core build-ups

Composite for:
« adhesive core build-ups

Contraindications

In the case of known allergies to methacrylate monomers,
benzoyl peroxide, camphor quinone or other constituents of
Visalys® CemCore or Visalys® Tooth Primer (see Visalys® Tooth
Primer instructions for use).

If there are no adequate means of ensuring drainage.

Warnings

Allergic reactions to the product cannot be ruled out in sen-
sitive persons. Sensitization through contact with skin/ mu-
cous tissue is possible.
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Materials containing eugenol can inhibit setting of compo-
sites. The use of hydrogen peroxide solutions can impair the
adhesive strength. Retraction paste containing iron(lll)sulfate
can impair curing and adhesion of the material.

In the case of vital teeth, areas near the pulp may have to be
treated with suitable pulp/dentin protection.

Keep out of reach for children.

Cautions
Do not use after the expiration date.

Do not swallow material. If the material is inadvertently swal-
lowed: Consult a medical doctor if problems arise or persist.

Take the appropriate protective measures (e.g. wear gloves
or safety glasses). Avoid contact of skin and mucous tissue
with non-cured material.

Avoid contact with the eyes. If there is accidental contact with
the eyes: Rinse immediately and thoroughly with an eye wash
or water. Consult a medical doctor if problems arise or persist.

Avoid contact with clothing, as permanent damage to clothes
cannot be excluded.

Safety data sheets are available at www.kettenbach.com.

General Notes

Given refrigerator storage, the product has to have reached
room temperature prior to use.

In case of contact with Visalys® Tooth Primer and direct inci-
dent radiation of ambient light, curing of Visalys® CemCore
accelerates.

For layers thicker than the specified polymerization depth, it
is necessary to wait until the self-curing process is complete
in all cases.

Working times apply for products, which are processed at a
temperature of 23°C/74°F and a relative humidity of 50 %.
Higher temperatures reduce the working time and lower
temperatures extend these times.

Application Instructions for Cementation

After removing the temporary appliance, carefully remove any
residues of temporary cement from the core/cavity surface.
Checking the Fitting Accuracy and Occlusion

of the Restoration

Thin and brittle restorations can break under excessive pressure
during try-in. For this reason, do not apply high pressure or only
check the occlusion after permanent cementation.

Visalys®*CemCore
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With the available Visalys® CemCore Try In Pastes, the shade
effect of the selected composite shade can be checked on the
slightly moist core prior to final cementation. Apply the paste
in the selected shade on the inside surfaces of the restoration
and check the shade effect on the restoration. The shade of
the Visalys® CemCore Try In Paste matches the shade of the
cured cementation composite.

Remove the Visalys® CemCore Try In Paste from the resto-
ration and core surface with water.

After the try-in, the surfaces of the restoration that may be con-
taminated with saliva, blood or silicone residues, for example,
have to be cleaned with water spray or in the ultrasonic bath
with distilled water and then dried with water/oil-free air. All
the surfaces must be free of contamination.

Inthe case of restorations made of non-precious metal or oxide
ceramics, there may be no cleaning with phosphoric acid.

A rubber dam is recommended for a dry operating field.

Pretreatment of the Restoration, the Root Ppost
or the Indirect Core Build-Up

Unless prescribed otherwise in the instructions for use for the
restoration material, root post or material used for the indirect
core build-up, the following procedure should be selected for
pretreatment:

1.1 Adhesive surfaces of noble metal, metal and oxide ce-
ramics (zirconium oxide and aluminum oxide ceramics)

« Sand blasting of the surfaces with aluminum oxide
powder (<50 pum). Observe the restoration material
manufacturer’s blasting parameters.

* Then rinse off thoroughly with water spray or clean
in the ultrasonic bath.

DO NOT CLEAN WITH PHOSPHORIC ACID!

* Dry with water/oil-free air.

1.2 Adhesive surfaces of silicate ceramic (feldspar ceramic,
glass ceramics) and hybrid ceramics

» Etch the surfaces with hydrofluoric acid according to
the specifications in the instructions for use of the
restoration material.

« Then rinse off thoroughly with water spray or clean
in the ultrasonic bath.

* Dry with water/ oil-free air.

1.3 Adhesive surfaces of composite

« Sand blasting of the surfaces with aluminum oxide
powder (<50 pum). Observe the restoration material
manufacturer’s blasting parameters.
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« Then clean thoroughly with alcohol.
« Dry with water/oil-free air.

2. Drop Visalys® Restorative Primer into a preparation tray.
Light protection is not necessary. Close primer bottle
carefully after each use.

3. Apply Visalys® Restorative Primer with a disposable
applicator or brush onto the adhesive surfaces and allow
ittoworkin for 60 sec. Then blow out and dry with a gen-
tle jet of water/oil-free air. Visalys® Restorative Primer
is non-light curing.

The surfaces of some types of posts can be attacked by
sandblasting or hydrofluoric acid. The specifications of
the root post manufacturer on surface treatment must be
observed.

Pretreatment of the Core/Cavity Surface
(Enamel, Dentin, Metal, Composite)

Visalys® CemCore may only be used together with Visalys®
Tooth Primer. Visalys® Tooth Primer is a self-etching sin-
gle-component primer and can therefore be used without
additional phosphoric acid etching. Only with cementation
of veneers and adhesive bridges and with uncut enamel is
selective phosphoric acid etching necessary. Depending on
the clinical conditions, in other cases too, selective phosphoric

acid etching may be optionally performed. Use the etching
gel according to the instructions for use from the relevant
manufacturer.

1. Following the try-in of the restoration, saliva, blood and
any residues of the Visalys® CemCore Try In Paste must
be removed from the adhesive surfaces of the dental
hard substance and restorations surfaces using water
spray and then keep the surfaces dry. The adhesive sur-
faces must be free of contamination. A rubber dam is
recommended for a dry operating field.

2. Drop Visalys® Tooth Primer into a preparation tray. Light
protection is not necessary. After applying the Visalys®
Tooth Primer, start with the further processing immedi-
ately. Close primer bottle carefully after each use.

3. Apply Visalys® Tooth Primer to the entire adhesive sur-
face of the tooth surface using a suitable applicator and
rub in for 20 sec. Any excess can be removed with a cot-
ton pellet and blown off with air. Then dry with a gentle
jet of water/ oil-free air. The prepared primer should be
processed within 5 min., as constituents can evaporate.
The Visalys® Tooth Primer is non light-curing.

For cementation on an implant abutment or on an indirect
core build-up, the specifications of the respective material
manufacturer must always be considered. Pretreat the entire

Visalys®*CemCore
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adhesive surfaces of the abutment/core build-up depen-
dent on the material, as described under “Pretreatment of
the restoration” in the Visalys® CemCore instructions for
use, unless prescribed otherwise in the relevant material
manufacturer’s instructions for use.

The emergence profiles and screw channels, as applicable,
must be protected by suitable measures (e.g. wax, silicone
Ccovers).

Application of the Cementation Composite

1. Apply Visalys® CemCore on the inside surfaces of the
restorations and on the core or cavity surfaces, as
applicable. In the case of application in the mouth, the
processing time is reduced and the restorations must be
placed within 2 min.

2. Place the restoration on the core or in the cavity.
3. Removing excess

3.1. Method 1: Remove after initial curing through brief ex-
posure to light or self-curing until the “gel phase”

The excess is either polymerized with a commercial-
ly available polymerization lamp (1200 mW/cm?) for
2-3 sec. oral and vestibular as well as mesial and distal
—i.e. at four points — or wait for the gel phase in self-cur-

ing. The excess, which is still soft-elastic, can be easily
removed with a scaler.

3.2. Method 2: Removing without initial curing

Remove the excess directly, e.g. with a cotton pellet,
brush or foam pellet.

While removing the excess, the restoration has to be held in
its final position. All excess, especially in difficult-to-reach
approximal areas, has to be removed prior to final curing.

4. Final curing

After removal of excess, the cement joint can be cov-
ered with a glycerin gel or polyethylene glycol paste, e.g.
Visalys® CemCore Try In Paste, to avoid the formation of
an inhibition layer. This can then be removed with water.

Then, polymerize each surface/cement joint for 10 sec-
onds with light.

For non-translucent restorations, the final curing must
be allowed to complete beneath the restoration (see the
table for technical data).

Translucent restorations can also be cured in several lay-

ers according to the specified polymerization times de-
pendent on the size of the light aperture.
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5.

Finishing
Rough cement joints can be finished and polished with
the appropriate instruments.

Special Procedure for Cementation of Root Posts
and Indirect Core Build-Ups

1.

Prepare the root canal, root post or indirect core build-
up according to the instructions for use from the rele-
vant manufacturer. If the manufacturer of the root post
or indirect core build-up recommends silanization or
pre-treatment with a primer for metal or oxide surfaces
or a primer-adhesive/ universal adhesive-activator com-
bination, the Visalys® Restorative Primer can be used for
this purpose.

Whetten the cleaned and dried surfaces of the root canal,
the coronal dentin and the enamel parts, as applicable,
completely with Visalys® Tooth Primer and rub in for
20 sec. Remove excess from the root canal with a pa-
per tip and dry all surfaces with a gentle jet of water/oil-
free air.

Apply Visalys® CemCore into the canal lumina and also
on the root post. The end of the tip used should always
remain in the material while applying. Do not use Lentulo
spirals.

4. Immediately afterwards, insert the root post (the work-
ing time for Visalys® CemCore in the root canal is approx.
2 min.). It is recommended that any excess material is
specifically distributed on the occlusal core surface.

5. To fix the post, the material can be light-cured with a
suitable polymerization lamp for 10 sec.

6. Perform the build-up of the core as described under
“Application instructions for core build-up”.

Application Instructions for Core Build-Up
1. Clean and dry the cavity.

2. Areas close to the pulp must be protected with the
appropriate means.

3. Ensure a clean and dry operating field (rubber dam)
during the entire application.

4, Selective phosphoric acid etching of the enamel may be
undertaken optionally.

5. Drop Visalys® Tooth Primer into a preparation tray. Light
protection of the primer is not necessary.

6. Apply Visalys® Tooth Primer to the entire adhesive sur-
face of the core or the cavity using a suitable applicator
and rub in for 20 sec. Any excess can be removed with
a cotton pellet and blown off with air. Then dry with a jet
of water/oil-free air.

Visalys®*CemCore
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The prepared primer should be processed within 5 min.,
as constituents can evaporate.

7. Place a matrix and apply Visalys® CemCore directly into
the cavity, as applicable. The use of a transparent matrix
makes it easier for light to enter in the case of option-
al light curing. Alternatively, in the case of very badly
damaged teeth, a core build-up mold can be used. The
mold is filled with Visalys® CemCore and then placed on
the residual tooth substance. Visalys® CemCore can still
be modeled within the processing time.

8. Wait for final curing (see Technical Data). Optionally, the
material can be light-cured for 20 sec. to accelerate
curing down to a depth of approx. 2.5mm. Light-curing
should be performed with a commercially available poly-
merization lamp (1200 mW /cm?). In case of a lower light
intensity, prolong the light curing duration accordingly.
Place the lamp as close to the material as possible.

Deeper layers that are not accessible to light will cure in
a purely chemical manner after approx. 5 min.

9. For layers thicker than the specified polymerization depth,
it is necessary to wait until the self-curing process is
complete in all cases.

10. Afterfull curing, remove if applicable any matrices or core
build-up formers.

11. Performing core preparation.

12. Isolation of the core prior to fabrication of a temporary
restoration.

In the case of self-curing, lower temperatures, e.g. of the
product or during work in the anterior region, lead to
prolongation of the curing time.

Application

The paste is mixed and delivered directly from 9g/5 ml-auto-
mix syringe and the appropriate mixing tips. Only use original
mixing tips (ML @ 2.5 mm, blue) and Intraoral/Endo tips!

The following points have to be observed:

1. Remove the syringe cap and prior to first attaching a mix-
ing tip on the syringe, expel a small amount until both
components are evenly delivered. Then discard the paste
expelled.

2. Attaching the mixing tip. Turn the cap 90° clockwise to
lock in place. If applicable, mount an Intraoral/Endo tip
locking on the mixer.

3. The material requires a certain amount of time to flow
out after the mixing tip has been attached. The material
flow stops as soon as pressure is reduced on the syringe
piston. Any material already cured in the mixing tip must
not be extruded with force, because otherwise the sy-
ringe and the mixing tip may be damaged.
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4. Dispose of used mixing tip, replace the syringe cap and
check the outlet at the start of the next application.
Cleaning and Disinfection

The risk of contamination of the automix syringe can be reduced
by covering the syringe with a disposable protective sleeve.

Clean the syringe with a disposable wipe and standard media.

Disinfection of the syringe in accordance with national guide-
lines.

Observe standard practice hygiene measures.

Storage Conditions

Store dry, protected from sunlight. The product has to be kept
in the refrigerator at 2°C/36°F—8°C/46°F before first use.
Shelf-Life After First Use

a) For continued storage in the refrigerator:
Until the end of the specified expiration date

b) For continued storage at room temperature:
Use within six months

Avoid extreme temperatures. Given refrigerator storage, the
product has to have reached room temperature prior to use.

Do not use after the expiration date.

Constituents

Main components of Visalys® CemCore are approx. 42 vol. %
inorganic fillers in the size range 0.2—20pm including ytter-
bium fluoride. The polymer base consists of aliphatic dimeth-
acrylates.

Classification

ISO 4049, type 2, class 3.

Disposal

The empty automix syringes/mixing tips/applicator tips and
cured material can be disposed in the household rubbish.
Trademarks

Visalys® CemCore, Visalys® CemCore Try In Paste, Visalys®
Tooth Primer and Visalys® Restorative Primer are registered
trademarks of Kettenbach GmbH & Co. KG.

Note
Not all Kettenbach products are available in all countries.

For professional use only. Caution: Federal (U.S.A.) Law re-
stricts this device to sale by or on the order of a dentist.
If serious incidents occur that are related to the product, ple-

ase immediately contact the manufacturer and the compe-
tent authority.
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Limitation of Liability

Except where prohibited by law, Kettenbach GmbH & Co. KG
will not be liable for any loss or damage arising from this
product, whether direct, indirect, special, incidental or
consequential, regardless of the legal basis asserted, includ-
ing warranty, contract, negligence, or strict liability.

The information provided for Kettenbach products is based
on comprehensive research and experience in application
technology. Results are furnished to the best of our knowl-
edge, subject to technical changes within the framework of
product development. However, users must comply with and
consider all recommendations and information in connection
with any use.

Updated: May 18, 2021

Color stability meets the requirements of ISO 4049.

*in a light wavelength range 400-500 nm

**Aluminum has a radiopacity equivalent to dentin. Therefore, 1 mm of a
material that has a radiopacity equivalent to 1 mm of aluminum has a ra-
diopacity equivalent to 1 mm of dentin, and 2 mm of aluminum is equiva-
lent to the tooth enamel.

Technical Data

Working time (23°C/74°F)

approx. 4 minutes

Working time (intraoral)

approx. 2 minutes

Exposure time for initial curing (tack
curing)

2-3 seconds per
polymerization point

Time for purely chemical curing
including working time (intraoral)

approx. 5 minutes

: s p 10 seconds per
Light curing™ (cementation) e /cempent joint
Light curing™ (core build-up) 20 seconds

Radiopacity™

approx. 2.5 mm Al

Depth of cure Translucent

approx. 2.5mm

Depth of cure
Universal (A2/A3)

approx. 2.0 mm

Depth of cure
Bleach, Dark (A4)

approx. 1.5mm

Depth of cure,
Opaque

approx. 0.5 mm

Light intensity

1200 mW/cm®
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MODE D'EMPLOI

Francais

Description du produit

Visalys® CemCore est un composite & polymérisation duale
contenant du fluorure destiné a la cimentation adhésive des
restaurations indirectes et des tenons radiculaires.

Enoutre, Visalys® CemCore peut étre utilisé pour fabriquer des
reconstitutions corono-radiculaires radio-opaques et des ob-
turations pour reconstitutions.

Du fait de la technologie ACT (Active-Connect-Technology),
Visalys® CemCore comprend un systeme initiateur supplé-
mentaire pour I'optimisation du lien adhésif.

Visalys® CemCore dans la seringue Automix 1:1 a mélange au-
tomatique ne contient ni bisphénol A ni dérivés de ce dernier.
Aucun BPA ni précurseur de BPA n'est utilisé dans le proces-
sus de fabrication de ce dispositif. Visalys® CemCore est facile
a utiliser et dispose d’'un grand pouvoir d’adhésion et d’une
bonne fluidité avec une consistance stable. Visalys® CemCore
doit étre utilisé en association avec le primaire automordan-
cant Visalys® Tooth Primer. Visalys® Restorative Primer est re-
commandé comme primaire pour les surfaces de restauration.

Visalys® CemCore est offert dans les teintes Universal
(A2/A3), Dark (Ad), Opaque, Bleach et Translucent.

Indications
Cimentation permanente de :
« Couronnes, bridges, inlays, onlays, facettes et bridges

adhésifs en métal, céramique, composite et céramiques
hybrides et en oxyde

« Tenons radiculaires et reconstitutions corono-radiculaires
indirectes

Composite pour :
« reconstructions corono-radiculaires adhésives

Contre-indications

Dans le cas d'allergies connues au monomeres de métha-
crylate, au peroxyde de benzoyle, a la camphorquinone ou
a d'autres constituants de Visalys® CemCore ou de Visalys®
Tooth Primer (voir le mode d’emploi de Visalys® Tooth Primer).

En I'absence de moyen adéquat d’assurer un drainage.

Visalys®*CemCore
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Attention

Des réactions allergiques au produit ne peuvent pas étre
écartées chez les personnes sensibles. Une sensibilisation
par contact avec la peau et les mugueuses est possible.

Les matériaux a base d'eugénol peuvent inhiber la fixation des
composites. L'utilisation de solutions de peroxyde d’hydrogéne
peut nuire au pouvoir adhésif. La pate de rétraction a base de
sulfate de fer (lll) peut nuire a la polymérisation et a I'adhésion
du matériau.

Dans le cas des dents vitales, les zones pres de la pulpe pour-
raient devoir étre traitées avec une protection pulpaire/den-
tinaire adéquate.

Garder hors de la portée des enfants.

Prudence

Ne pas utiliser le produit apres sa date de péremption.

Ne pas avaler le matériau. En cas d'ingestion accidentelle du
matériau : consulter un médecin en cas de survenue ou de
persistance d'un probleme.

Prendre les mesures de protection appropriées (p. ex. porter
des gants ou des lunettes de sécurité). Eviter tout contact de
la peau et des muqueuses avec le matériau non polymérisé.

Eviter tout contact avec les yeux. En cas de contact accidentel
avec les yeux : rincer immédiatement et abondamment avec

une douche oculaire ou de I'eau. Consulter un médecin en cas
de survenue ou de persistance d’un probleme.

Eviter tout contact avec les vétements, puisque des dom-
mages permanents aux vétements ne peuvent pas étre exclus.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur le site
www.kettenbach.com.

Notes générales

En cas de conservation au réfrigérateur, le produit doit at-
teindre la température ambiante avant d'étre utilisé.

En cas de contact entre Visalys® Tooth Primer et le rayonne-
ment incident direct de la lumiére ambiante, la polymérisation
de Visalys® CemCore s'accélére.

Pour les épaisseurs supérieures a la profondeur de polymé-
risation, toujours patienter jusqu’a la fin de I'autopolymérisa-
tion.

La plage de manipulation s’applique aux produits qui sont uti-
lisés & une température de 23°C/74°F et a une humidité rela-
tive de 50 %. Des températures plus élevées réduisent la plage
de manipulation tandis que des températures plus basses pro-
longent cette plage.
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Instructions pour I'application pour
la cimentation

Apreés avoir retiré la prothése provisoire, éliminer attentivement
tous les résidus de ciment temporaire de la surface du moi-
gnon/de la cavité.

Vérification de la précision d’adaptation
et de I'occlusion de la restauration

Des restaurations minces et fragiles peuvent se briser sous
I'effet d’une pression excessive pendant I'essai. Il ne faut donc
pas appliquer de pressions élevées et ne vérifier I'occlusion
qu'apres la cimentation permanente.

Avec les pates d’essai Visalys® CemCore Try In Paste dispo-
nibles, I'effet de teinte du composite sélectionné peut étre
vérifié sur le moignon légerement humide avant la cimentation
finale. Appliquer la péte dans la teinte sélectionnée sur les
surfaces intérieures de la restauration et vérifier I'effet de
teinte surlarestauration. La teinte de la pate Visalys® CemCore
Try In Paste correspond & la teinte du composite de cimen-
tation polymérisé.

Eliminer la péte Visalys® CemCore Try In Paste de la restau-
ration et de la surface du moignon avec de I'eau.

Aprés I'essai en bouche, les surfaces de la restauration conta-
minées avec de la salive, du sang ou des restes de silicone,
par exemple, doivent étre nettoyées avec un spray d’eau ou

dans un bain a ultrasons avec de I'eau distillée, puis séchées
a I'air exempt d’eau/huile. Toutes les surfaces doivent étre
exemptes de contamination.

Dans le cas des restaurations en métaux non précieux ou en
céramique d’oxyde, aucun nettoyage a I'acide phosphorique
n’est nécessaire.

Une digue en caoutchouc est recommandée pour obtenir un
champ opératoire sec.

Prétraitement des restaurations, des tenons radiculaires
et des reconstitutions corono-radiculaires

Sauf indication contraire dans le mode d’emploi du maté-
riau de restauration, de tenon radiculaire ou du matériau pour
la reconstruction corono-radiculaire indirecte, la procédure
suivante doit étre sélectionnée pour le prétraitement :

1.1 Surfaces adhésives en métal noble, en métal et en cé-
ramique d‘oxyde (céramique d'oxyde de zirconium et
d‘oxyde d'aluminium)

« Sablage des surfaces avec de la poudre d'oxyde
d’aluminium (< 50 pm). Respecter les paramétres
de sablage du fabricant du matériau de restauration.

* Rincer ensuite abondamment par jet d’eau ou
placer dans le bain a ultrasons.

NE PAS NETTOYER A I'ACIDE PHOSPHORIQUE!
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« Sécher avec de I'air exempt d'eau/huile.

Surfaces adhésives en céramique de silicate (céramique
feldspathique, vitrocéramique) et céramiques hybrides

« Mordancer les surfaces avec de I'acide fluorhydrique
conformément aux spécifications dans le mode
d’emploi du matériau de restauration.

« Rincer ensuite abondamment par jet d’eau ou placer
dans le bain a ultrasons.

 Sécher avec de I'air exempt d’eau/huile.

Surfaces adhésives du composite

« Sablage des surfaces avec de la poudre d'oxyde
d’aluminium (< 50 pm). Respecter les parametres
de sablage du fabricant du matériau de restauration.

« Puis nettoyer soigneusement & I'alcool.

 Sécher avec de I'air exempt d’eau/huile.

Déposer Visalys® Restorative Primer dans un plateau de
préparation. Une protection contre la lumiere n’est pas
nécessaire. Fermer le flacon de primaire avec précaution
apres chaque utilisation.

Appliquer Visalys® Restorative Primer avec un applicateur
ou pinceau jetable sur les surfaces adhésives et laisser
agir pendant 60 s. Sécher ensuite avec un 1éger jet d'air

exempt d'eau/huile. Ne pas photopolymériser Visalys®
Restorative Primer.

Les surfaces de certains types de tenons peuvent étre atta-
quées par le sablage ou I'acide fluorhydrique. Les spécifi-
cations du fabricant de tenon radiculaire pour le traitement
de surface doivent étre respectées.

Prétraitement de la surface du moignon/ de la cavité
(émail, dentine, métal, composite)

Visalys® CemCore ne peut étre utilisé qu’avec Visalys® Tooth
Primer. Visalys® Tooth Primer est un primaire automordangant
en un seul composant et peut donc étre utilisé sans mor-
dangage a I'acide phosphorique additionnel. Le mordangage
sélectif de I'émail & I'acide phosphorique n’est nécessaire que
dans le cas de la cimentation des facettes et des bridges
adhésifs et avec un émail intact. En fonction des conditions
cliniques, dans certains cas, un mordangage sélectif peut
éventuellement étre effectué. Utiliser un gel de mordangage
conformément au mode d’emploi du fabricant concerné.

1. Aprés I'essai de la restauration, la salive, le sang et tous
les résidus de pate d'essai (Visalys® CemCore Try In Paste)
doivent étre éliminés des surfaces adhésives de la subs-
tance dentaire dure et des surfaces de restauration avec
un jet d'eau et les surfaces doivent étre maintenues
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seches. Aucune surface adhésive ne doit étre contami-
née. Une digue en caoutchouc est recommandée pour
obtenir un champ opératoire sec.

2. Déposer Visalys® Tooth Primer dans un plateau de
préparation. Une protection contre la lumiere n’est pas
nécessaire. Apres avoir appliqué Visalys® Tooth Primer,
poursuivre le traitement immédiatement. Fermer le flacon
de primaire avec précaution aprés chaque utilisation.

3. Appliquer Visalys® Tooth Primer sur toute la surface
adhésive de la surface de la dent avec un applicateur
adapté et faire pénétrer pendant 20 s. Tout excédent peut
étre éliminé avec un tampon de coton et expulsé a I'air.
Appliquer ensuite un Iéger jet d’air exempt d‘eau/ huile
et sécher. Le primaire préparé doit étre utilisé dans un
délai de 5min car les constituants peuvent s'évaporer.
Le Visalys® Tooth Primer n'exige pas de photopolyméri-
sation.

Pour la cimentation sur pilier d’implant ou sur reconstituti-
on corono-radiculaire indirecte, les spécifications du fabri-
cant respectif du matériau doivent étre toujours prises en
compte. Prétraiter toutes les surfaces adhésives du pilier /
de la reconstitution corono-radiculaire en fonction du ma-
tériau, comme décrit dans « Prétraitement de la restaurati-
on » dans le mode d’emploi de Visalys® CemCore, sauf in-

dication contraire dans le mode d’emploi du fabricant du
matériau concerné.

Les profils d’émergence et les canaux a vis, le cas échéant,
doivent étre protégés par des moyens adaptés (p. ex. cire, ca-
puchons en silicone).

Application du composite de cimentation

1. Appliquer Visalys® CemCore sur les surfaces intérieures
des restaurations et sur les surfaces du moignon ou de
la cavité, selon le cas. Dans le cas d'une application en
bouche, le temps de traitement est réduit et les restau-
rations doivent étre placées dans un délai de 2 min.

2. Placer la restauration sur le moignon ou dans la cavité.
3. Elimination de I'excédent.

3.1. Procédure 1 : Retirer apres la polymérisation initiale par
courte exposition a la lumiere ou par autopolymérisation
jusqu'a la « phase gel »

Polymériser I'excédent avec une lampe de polymérisa-
tion disponible dans le commerce (1200 mW /cm’) pen-
dant 2—3 s en oral, vestibulaire, mésial et distal — ¢'est-
a-dire en quatre points —ou attendre la phase gel en cas
d’autopolymérisation. L'excédent, qui est toujours souple
et élastique, peut facilement étre éliminé avec un détar-
treur.
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3.2. Procédure 2 : Elimination sans polymérisation initiale 5.

Supprimer I'excédent directement, p. ex. avec un tampon
de coton, un pinceau ou un tampon de mousse.

Lors de I'élimination de I'excédent, la restauration doit étre
maintenue dans sa position finale. Tout excédent, en par-
ticulier dans les zones difficiles d’accés, doit étre éliminé 1.
avant la polymérisation finale.

4. Polymérisation finale

Aprés I'élimination de I'excédent, pour éviter la forma-
tion d’une couche d’inhibition, le joint de ciment peut étre
recouvert avec du gel de glycérine ou une péte a base
de polyéthyléne glycol (par ex. Visalys® CemCore Try In
Paste) puis retiré avec de I'eau.

Photopolymériser ensuite 10 secondes par surface / joint
de ciment.

Pour les restaurations non translucides, patienter jusqu'a
la polymérisation finale sous la restauration (voir Tableau
des données techniques).

Les restaurations translucides peuvent aussi étre 3.
polymérisées en plusieurs couches conformément aux

délais de polymérisation spécifiés, en fonction de sortie

de la lumiere.

Finition
Les joints en ciment rugueux peuvent étre finis et polis
avec des instruments appropriés.

Procédure spéciale pour la cimentation des tenons radicu-
laires et des reconstitutions corono-radiculaires indirectes

Préparer le canal radiculaire, le tenon radiculaire ou la re-
constitution corono-radiculaire indirecte conformément
au mode d’emploi du fabricant concerné. Si le fabricant
du tenon radiculaire ou de la reconstitution corono-radi-
culaire indirecte recommande la silanisation ou un trai-
tement préalable avec un primer pour métal ou surfaces
d’oxyde ou un primer-adhésif/ combinaison adhésif-ac-
tivateur universelle, Visalys® Restorative Primer peut étre
utilisé a cet effet.

Humidifier complétement les surfaces séchées et net-
toyées du canal radiculaire, de la dentine coronaire et des
parties d’émail, le cas échéant, avec Visalys® Tooth Primer
et faire pénétrer pendant 20 s. Eliminer I'excédent du ca-
nal radiculaire avec une pointe de papier et sécher toutes
les surfaces avec un jet d'air léger exempt d’eau/huile.

Appliquer Visalys® CemCore dans la lumiére du ca-
nal et sur le tenon radiculaire. L'extrémité de I’embout
utilisé doit toujours rester dans le matériau pendant
I"application. Ne pas utiliser de spirales Lentulo.
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Insérer le tenon radiculaire immédiatement apres (la
plage de manipulation de Visalys® CemCore dans le
canal radiculaire est de env. 2min). Il est recommandé
de répartir tout excédent de matériau spécifiquement sur
la surface occlusale du moignon.

Pour fixer le tenon, le matériau peut étre photopolymérisé
pendant 10 s. avec une lampe de polymérisation adaptée.

Effectuer la reconstitution corono-radiculaire comme dg-
crit dans « Instructions pour I'application pour la recons-
titution corono-radiculaire ».

Instructions pour I’application pour la reconsti-
tution corono-radiculaire

1.
2.

Nettoyer et sécher la cavité.

Les zones proches de la pulpe doivent étre protégées par
des moyens appropriés.

S'assurer d'avoir un champ opératoire propre et sec
(digue en caoutchouc) pendant toute I'application.
Unmordancage sélectif de I'émail a I'acide phosphorique
peut éventuellement étre effectué.

Déposer Visalys® Tooth Primer dans un plateau de prépa-
ration. Une protection du primaire contre la lumiere n’est
pas nécessaire.

Appliquer Visalys® Tooth Primer sur toute la surface
adhésive de la reconstitution ou de la cavité avec un
applicateur adapté et faire pénétrer pendant 20s. Tout
excédent peut étre éliminé avec un tampon de coton
et expulsé a I'air. Puis sécher avec un jet d'air exempt
d'eau/huile.

Le primaire préparé doit étre utilisé dans un délai de
5min, car les constituants peuvent s'évaporer.

Placer une matrice et appliquer Visalys® CemCore
directement dans la cavité, dans la mesure du possible.
[utilisation d'une matrice transparente facilite la pé-
nétration de la lumiere en cas de photopolymérisation
optionnelle. Dans le cas d'une dent tres endommagée,
il est aussi possible d’utiliser un moule de reconstitu-
tion corono-radiculaire. Le moule est rempli de Visalys®
CemCore et placé sur la substance dentaire résiduelle.
Visalys® CemCore peut toujours étre modelé dans la
plage de manipulation.

Attendre la polymérisation finale (voir données tech-
niques). En option, le matériau peut étre photopolymérisé
pendant 20 s pour accélérer la polymérisation a une pro-
fondeur de env. 2,5 mm. La photopolymérisation doit étre
effectuée avec une lampe de polymérisation disponible
dans le commerce (1200 mW/cm’). Si I'intensité de la
lumigre est inférieure, prolonger la photopolymérisation
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en conséquence. Placer la lampe aussi prés du maté-
riau que possible.

Pour les couches plus profondes non accessibles a la
lumiére, polymériser uniquement par réaction chimique
apres env. 5 min.

9. Pourles épaisseurs supérieures a la profondeur de poly-
mérisation, toujours patienter jusqu’a la fin de I'auto-
polymérisation.

10. Une fois que la polymérisation est compléte, retirer
au besoin toute matrice ou moule de reconstitution
corono-radiculaire.

11. Préparation du moignon.

12. Isolation du moignon avant la fabrication d’une restau-
ration temporaire.

Dans le cas de I'auto-polymérisation, les températures bas-
ses, p. ex. du produit ou pendant la manipulation dans la
région antérieure, entrainent une prolongation du temps de
polymérisation.

Application

La pate est mélangée et appliquée directement avec la se-
ringue Automix de 9g/5ml et les embouts mélangeurs ap-

propriés. Utiliser uniquement les embouts mélangeurs (ML @
2,5mm, bleu) et Intraoral/Endo tips !

Les points suivants doivent étre respectés :

1. Retirer le capuchon de seringue et, avant de fixer un
embout de mélange sur la seringue, extraire une petite
quantité jusqu’a ce que les deux composants sortent de
fagon homogene. Jeter la pate extraite.

2. Fixation de I'embout de mélange. Tourner le capuchon
de 90° dans le sens horaire pour le verrouiller. Le cas
échéant, monter un verrouillage d'Intraoral/Endo tip sur
le mélangeur.

3. Lorsqu’un embout mélangeur est en place, il est néces-
saire d‘attendre un certain temps avant que le matériau
ne s‘écoule. Des que la pression sur la poignée du pis-
tolet diminue, le matériau cesse de couler. Ne pas forcer
sur le matériau déja pris dans I'embout mélangeur afin
de ne pas endommager la seringue et I'embout de mé-
lange.

4. Eliminer 'embout de mélange usagé, remplacer le
capuchon de la seringue et vérifier la sortie au début de
I'application suivante.

Nettoyage et désinfection

Le risque de contamination de la seringue Automix peut étre
réduit en couvrant la seringue d'un manchon protecteur jetable.
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Nettoyer la seringue avec une lingette jetable et un produit
standard.

Désinfection de la seringue conformément aux réglementa-
tions nationales.

Respecter les mesures d’hygiene habituelles.

Conditions de stockage
Conserverausec,al’abridelalumiére solaire directe. Le produit
doit étre conservé au réfrigérateur a 2°C/36°F—8°C/46°F
avant la premiere utilisation.

Durée de conservation apres la premiére utilisation

a) Stockage prolongé au réfrigérateur :
jusqu’a la date limite d’utilisation indiquée

b) Stockage a température ambiante :
utiliser dans un délai de 6 mois.

Eviter les températures extrémes. En cas de conservation au
réfrigérateur, le produit doit atteindre la température ambiante
avant d’étre utilisé.

Ne pas utiliser le produit aprés sa date de péremption.

Constituants

Visalys® CemCore est principalement constitué d‘environ 42 %
en volume de charges inorganiques d’une taille de 0,2—20 pm,

notamment le fluorure d'ytterbium. La base polymére est com-
posée de diméthacrylates aliphatiques.

Classification

ISO 4049, type 2, classe 3.

Elimination

Les seringues automélangeuses/embouts mélangeurs/em-
bouts intra-buccaux complétement vides et le matériau dur-
ci peuvent étre mis au rebut conformément aux prescriptions
régionales.

Marques déposées

Visalys® CemCore, Visalys® CemCore Try In Paste, Visalys®
Tooth Primer et Visalys® Restorative Primer sont des marques
déposées de Kettenbach GmbH & Co. KG.

Note

Tous les produits Kettenbach ne sont pas disponibles dans
tous les pays.

Destiné uniquement & un usage professionnel.

En cas d'incident grave lié au produit, veuillez contacter immé-
diatement le fabricant et les autorités responsables.
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Limitation de responsabilité

Dans la mesure ol une exclusion de responsabilité est Iégale-
ment admissible, la société Kettenbach GmbH & Co. KG n’en-
dosse aucune responsabilité concernant toute perte ou tout dé-
gat découlant de I'utilisation de ce produit, qu'il s'agisse de
dommages directs, indirects, particuliers, accidentels ou consé-
cutifs, indépendamment de la base juridique invoquée, y com-
pris la garantie, le contrat, la négligence ou la préméditation.

Les informations fournies sur les produits Kettenbach sont ba-
sées sur des recherches approfondies et une vaste expérience
en matiére d'applications technologiques. Les résultats sont
fournis au mieux de nos connaissances et sont sujets a des
modifications techniques dans le cadre du développement de
nos produits. Il est cependant nécessaire que les utilisateurs
suivent et prennent en compte toutes les recommandations et
les informations en rapport avec chaque utilisation.

Mise & jour : le 18 mai 2021

La stabilité des couleurs correspond aux exigences de la norme
1SO 4049.

*dans une plage de longueurs d'onde de 400-500 nm

**‘aluminium a une radio-opacité correspondant & la dentine. C'est pour-
quoi 1 mm de matériau ayant une radio-opacité correspondant a 1 mm
d‘aluminium a une radio-opacité correspondant & 1 mm de dentine, et 2
mm daluminium correspond a I'émail.

Données techniques

Plage de manipulation (23°C/74°F)

env. 4 minutes

Plage de manipulation (intraorale)

env. 2 minutes

Temps d'exposition pour la
polymérisation initiale (tack curing)

2-3 secondes par point
de polymérisation

Durée de durcissement purement
chimique avec durée de préparation
(intra-orale)

env. 5 minutes

Photopolymérisation* (scellement)

10 secondes par
surface/joint de ciment

Photopolymérisation* (reconstitution
de moignon)

20 secondes

Radio-opacité*™* env. 2,5mmAl
;’:;J;c;?utjce;unrtde polymérisation e 25mm
Ern?\gr]g:lu(;\ g/e Apioglymérisation i A
[P)gf;?g‘%ur de polymérisation Bleach, env. 1.5mm
ng;gﬂgeur de polymérisation env. 0,5mm
Intensité de lumiere 1200 mW/cm*

32 37411/2021

Visalys®*CemCore



GEBRUIKSAANWUZING

Nederlands

Productbeschrijving

Visalys® CemCore is een duaal uithardend (licht- en/ of zelfuit-
hardend), fluorideafgevend, radiopaak, zelfhechtend compo-
sietcement, voor de adhesieve bevestiging van indirecte res-
tauraties en wortelstiften. Visalys® CemCore kan ook worden
gebruikt voor het maken van stompopbouwen en opbouw-
vullingen.

Op grond van de Active-Connect-Technology (ACT) is Visalys®
CemCore voorzien van een extra initiatorsysteem voor het op-
timaliseren van de adhesieve verbinding.

Visalys® CemCore, leverbaar als 1:1 automixcartridge, bevat
geen bisfenol-A of derivaten daarvan.

Visalys® CemCore is gebruiksvriendelijk en geeft een optimale
hechtsterkte, een goede vloeibaarheid gecombineerd met een
stabiele consistentie. Visalys® CemCore alleen gebruiken in
combinatie met de zelfetsende Visalys® Tooth Primer. Gebruik
Visalys® Restorative Primer voor op het hechtopperviak van
de restauratie.

Visalys® CemCore is leverbaar in de kleuren Universal
(A2/A3), Dark (Ad), Opaque, Bleach en Translucent.

Toepassingsgebieden
Definitieve cementering van:

kronen, bruggen, inlays, onlays, veneers en etsbrug-
gen van metaal, keramiek, composiet, hybride en oxide-
keramiek

wortelstiften en indirecte stompopbouwen

Composiet voor:
« adhesieve stompopbouwen

Contra-indicaties

Bij bekende allergieén voor methacrylaatmonomeren, benzoyl-
peroxide, kamferquinone of andere bestanddelen van Visalys®
CemCore of Visalys® Tooth Primer (zie gebruiksaanwijzing van
Visalys® Tooth Primer).

Indien voldoende drogen van de hechtoppervlakken niet kan
worden gegarandeerd.
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Waarschuwingen

Allergische reacties bij overgevoelige personen kunnen niet
worden uitgesloten. Sensibilisatie als gevolg van contact met
de huid/slijmvliezen is mogelijk.

Materialen die eugenol bevatten, kunnen de uitharding van
composieten verstoren. Het gebruik van waterstofperoxide-
oplossingen kan de hechtsterkte aantasten. Retractiemiddel
met ijzer(lll)sulfaat kan de uitharding en de adhesieve eigen-
schappen van het materiaal verminderen.

Bij vitale gebitselementen moeten de locaties in de buurt van
de pulpa worden behandeld met een geschikte pulpa-/den-
tinebescherming.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Pas op

Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum.
Materiaal niet doorslikken. Als het materiaal per ongeluk wordt
doorgeslikt: Raadpleeg een arts als problemen ontstaan of
aanhouden.

Neem passende beschermingsmaatregelen (draag bijv. hand-
schoenen en een veiligheidsbril). Vermijd contact tussen de
huid en de slijmvliezen en het niet-uitgeharde materiaal.

Vermijd contact met de ogen. Bij onbedoeld contact met de
ogen: direct en grondig uitspoelen met een oogspoeling of wa-
ter. Raadpleeg een arts als problemen ontstaan of aanhouden.

Vermijd contact met kleding, aangezien permanente schade
aan Kleding niet kan worden uitgesloten.

Kijk voor veiligheidsinformatiebladen op www.kettenbach.com.

Algemene opmerkingen

Als het product gekoeld is bewaard, moet het voor gebruik
eerst op kamertemperatuur komen.

Contact met Visalys® Tooth Primer en door de invioed van
omgevingslicht wordt de uitharding van Visalys® CemCore
versnelt.

Wacht bij grotere laagdiktes van meer dan de opgegeven poly-
merisatiediepte altijd de definitieve zelfuitharding af.

De verwerkingstijden hebben betrekking op producten die
worden verwerkt bij een temperatuur van 23°C/74°F en een
relatieve luchtvochtigheid van 50 %. Hogere temperaturen
verkorten de verwerkingsduur en lagere temperaturen ver-
groten de verwerkingsduur.
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Instructies voor het aanbrengen bij cementering

Verwijder eerst de tijdelijke voorziening en verwijder daarna
voorzichtig eventuele resten van het tijdelijk cement van het
opperviak van de stomp/ caviteit.

Controle van de pasvorm en occlusie van de restauratie

Dunne en broze restauraties kunnen breken als tijdens het
passen overmatige druk wordt uitgeoefend. Gebruik daarom
geen grote druk of controleer de occlusie pas na de perma-
nente cementering.

Met de beschikbare Visalys® CemCore Try In Pastes kan voor-
afgaand aan de permanente cementering het kleureffect van
de geselecteerde composietkleur worden getest op de iets
vochtige stomp. Breng de pasta van de gewenste kleur aan op
de binnenkant van de restauratie en controleer welk effect de
kleur heeft op de restauratie. De kleur van de Visalys® CemCore
Try In Paste komt overeen met de Kleur van de uitgeharde ce-
menteringscomposiet.

Verwijder de Visalys® CemCore Try In Paste met behulp van
water van het opperviak van de restauratie en stomp.

Na het inpassen moeten opperviakken van de restauratie
die gecontamineerd zijn met bijvoorbeeld speeksel, bloed of
siliconenresten eerst worden gereinigd met een spuitnevel van
gedestilleerd water of in een ultrasoon bad en dan worden ge-

droogd met water-/olievrije lucht. Alle opperviakken moeten
vrij zijn van contaminatie.

Restauraties van niet-edele metalen of oxidekeramiek mogen
niet met fosforzuur worden gereinigd.

Voor een droog werkgebied wordt een cofferdam aangeraden.

Voorbehandeling van de restauratie, de wortelstift of de
indirecte stompopbouw

Tenzij anders voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing van het
restauratiemateriaal, de wortelstift of het materiaal dat voor de
indirecte stompopbouw wordt gebruikt, moet voor de voorbe-
handeling de volgende procedure worden gekozen:

1.1 Hechtvlakken van edelmetaal, metaal en oxidekeramiek
(zirkoniumoxide- en aluminiumoxidekeramiek)

* Zandstraal de oppervlakken met aluminiumoxidepo-
eder (< 50 pm). Controleer de zandstraalparameters
van de fabrikant van het restauratiemateriaal.

* Spoel de restauratie daarna grondig schoon met
waterspray of reinig hem in een ultrasoon bad.

NIET MET FOSFORZUUR REINIGEN!

* Droog met water-/olievrije lucht.
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1.2 Hechtvlakken van silicaatkeramiek (veldspaatkeramiek,
glaskeramiek) en hybride keramiek

« Ets de oppervlakken met waterstoffluoride, conform
de specificaties in de gebruiksaanwijzing van het
restauratiemateriaal.

« Spoel de restauratie daarna grondig schoon met
waterspray of reinig hem in een ultrasoon bad.

 Droog met water-/olievrije lucht.

1.3 Hechtvlakken van composiet

« Zandstraal de opperviakken met aluminiumoxidepo-
eder (< 50 pum). Controleer de zandstraalparameters
van de fabrikant van het restauratiemateriaal.

* Reinig daarna grondig met alcohol.

 Droog met water-/olievrije lucht.

2. Druppel Visalys® Restorative Primer in een mengschaal-
tje. Beschermen tegen licht is niet noodzakelijk. Sluit het
primerflesje zorgvuldig na elk gebruik.

3. Breng Visalys® Restorative Primer met een wegwerpap-
plicator of penseel op de hechtopperviakken aan en laat
het materiaal 60 sec inwerken. Blaas aansluitend af en
droog met een zachte, water-/ olievrije luchtstroom. Hard
Visalys® Restorative Primer niet uit met licht.

De opperviakken van sommige typen stiften kunnen door
zandstralen of waterstoffluoride worden aangetast. Volg de
specificaties voor opperviaktebehandelingen op van de fa-
brikant van de wortelstift.

Voorbehandeling van het opperviak van de stomp/
caviteit (glazuur, dentine, metaal, composiet)

Visalys® CemCore kan alleen in combinatie met Visalys® Tooth
Primer worden gebruikt. Visalys® Tooth Primer is een zelfet-
sende ééncomponentprimer en kan daarom worden gebruikt
zonder extra te etsen met fosforzuur. Alleen voor de cemen-
tering van veneers en etsbruggen en bij niet beslepen glazuur
is selectief etsen met fosforzuur noodzakelijk. Al naar gelang
de klinische omstandigheden kan ook in andere gevallen wor-
den gekozen voor selectief etsen met behulp van fosforzuur.
Gebruik de etsgel conform de gebruiksaanwijzing van de des-
betreffende fabrikant.

1. Na het inpassen van de restauratie, moeten speeksel,
bloed en eventuele restanten van de pasta die voor het
inpassen is gebruikt (Visalys® CemCore Try In Paste) met
behulp van waterspray van de hechtopperviakken van de
gebitselementen en de hechtopperviakken van de res-
tauratie worden verwijderd; zorg dat de oppervlakken
daarna droog blijven. De hechtopperviakken moeten vrij
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zijn van contaminatie. Voor een droog werkgebied wordt
een cofferdam aangeraden.

2. Druppel Visalys® Tooth Primer in een mengschaaltje. Be-
schermen tegen licht is niet noodzakelijk. Begin na het
aanbrengen van de Visalys® Tooth Primer direct met de
verdere verwerking. Sluit het primerflesje zorgvuldig na
elk gebruik.

3. Breng Visalys® Tooth Primer op het gehele hechtopper-
vlak van het gebitselement aan met behulp van een ge-
schikte applicator en masseer het 20 sec. in. Overtollig
materiaal kan worden verwijderd met een wattenbolletje
en met lucht. Droog het daarna voorzichtig met water-/
olievrije lucht. De behandelde primer moet binnen 5 min.
worden verwerkt, aangezien de bestanddelen kunnen ver-
vliegen. De Visalys® Tooth Primer is niet lichtuithardend.

Volg voor het cementeren op een implantaatabutment
of een indirecte stompopbouw de specificaties van de
desbetreffende fabrikant van het materiaal op. Behandel
alle hechtoppervlakken van het abutment/de stompop-
bouw afhankelijk van het materiaal, zoals beschreven on-
der ‘Voorbehandeling van de restauratie’ in de gebruiksaan-
wijzing vanVisalys® CemCore, tenzij anders voorgeschreven
in de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende fabrikant
van het materiaal.

De emergentieprofielen en schroefkanalen moeten, waar van
toepassing, worden beschermd met passende maatregelen
(bijv. afdekking met wax, siliconen).

Aanbrengen van de cementeringscomposiet

1. Breng Visalys® CemCore, waar van toepassing, aan op
de inwendige hechtoppervlakken van de restauraties en
op de hechtoppervlakken van de stomp of caviteit. Als
het materiaal in de mond wordt aangebracht, is de ver-
werkingsduur korter en moeten de restauraties binnen
2 min. worden geplaatst.

2. Plaats de restauratie op de stomp of in de caviteit.
3. Verwijder overtollig materiaal

3.1. Procedure 1: Verwijder het materiaal na een korte licht-
uitharding of door korte blootstelling aan licht of door
zelfuitharding totdat de ,gelfase’ is bereikt

Overtollig materiaal kan worden gepolymeriseerd met
een normaal in de handel verkrijgbare polymerisatielamp
(1200 mW/cm?), gedurende 2 & 3 sec. en zowel oraal of
vestibulair als mesiaal en distaal — d.w.z. op vier punten
licht polymerisatie (Tack curing) — of door bij zelfuithar-
ding te wachten totdat de gelfase is bereikt. Het overtol-
lige materiaal is in deze fase nog zacht-elastisch en kan
gemakkelijk met een scaler worden verwijderd.

Visalys®*CemCore

37411/2021 37



3.2. Procedure 2: Verwijderen zonder eerste uitharding 5.

Verwijder overtollig materiaal direct, met bijvoorbeeld
een wattenbolletje, een borstel of een wattenrol.

De restauratie moet tijdens het verwijderen van overtollig
materiaal op zijn definitieve plaats worden gehouden. Ver-

wijder vaor het definitief uitharden al het overtollige mate- 1.

riaal, vooral uit moeilijk bereikbare approximale plaatsen.

Afwerking

Uitgehard composietcement kan worden afgewerkt en
gepolijst met geschikt instrumentarium.

Speciale procedure voor het cementeren van wortelstif-
ten en indirecte stompopbouwen.

Prepareer het wortelkanaal, de wortelstift of de indirecte
stompbouw conform de gebruiksaanwijzing van de
desbetreffende fabrikant. Als de fabrikant van de wor-
telstift of de indirecte stomopbouw aanraadt om voor-

4. Definitieve uitharding - .
) af te silaniseren of voor te behandelen met een primer
Ter voorkoming van de vorming van een inhibitielaag kan voor oppervlakken van metaal of oxidemateriaal, of met
een eventuele cementspleet na verwideren van overtol- een combinatie van primer-adhesief/ universeel adhe-
lig materiaal worden afgedekt met glycerinegel- of poly- sief-activator, dan kan daarvoor de restauratieve primer
ethyleenglycolpasta, bijv. Visalys® CemCore Try In Paste, Visalys® worden gebruikt.
die later met water kan worden verwijderd. ) .
2. Bevochtig de gereinigde en gedroogde opperviakken van
Vervolgens per viak/ cementspleet gedurende 10 secon- het wortelkanaal, het dentine en eventueel glazuurge-
den polymeriseren met licht. deelten voldoende met Visalys® Tooth Primer en masseer
Bij niet-translucente restauraties moet worden afgewacht het 20 sec. in. Verwijder overtollig materiaal met een Pa-
tot de definitieve uitharding onder de restauratie is afge- perPoint uit het wortelkanaal en droog alle opperviakken
rond (zie de tabel met technische gegevens). met een zachte, water-/olievrije luchtstroom.
Translucente restauraties kunnen ook worden uitgehard 3. Breng Visalys® CemCore aan in het wortelkanaal en ook
in verschillende lagen, volgens de gespecificeerde poly- op de wortelstift. Het uiteinde van de gebruikte tip moet
merisatietijden, afhankelijk van de grootte van de belich- tijdens het appliceren altijd in het materiaal blijven. Ge-
tingspenetratie. bruik geen lentulonaalden.
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Plaats onmiddellijk daarna de wortelstift (de verwerkings-
tijd van Visalys® CemCore in het wortelkanaal bedraagt
ca. 2 min.). Aanbevolen wordt om eventueel overtollig
materiaal verdeeld over het occlusale stompoppervlak
te verspreiden.

Fixeer de stift door het materiaal 10 sec. met behulp van
een geschikte polymerisatielamp te belichten.

Voer de opbouw van de stomp uit zoals beschreven onder
‘Instructies voor het aanbrengen bij een stompopbouw’.

Instructies voor het aanbrengen bij
een stompopbouw

1.
2.

Reinig en droog de caviteit.

Bescherm de locaties van de gebitselementen in de buurt
van de pulpa op de juiste manier.

Zorg tijdens het aanbrengen steeds voor een schoon en
droog werkgebied (cofferdam).

Optioneel kan gebruik worden gemaakt van selectief
etsen van het glazuur met behulp van fosforzuur.

Druppel Visalys® Tooth Primer in een mengschaaltje. Be-
schermen van de primer tegen licht is niet noodzakelijk.

Breng Visalys® Tooth Primer op het gehele hechtopper-
vlak van de stomp aan met behulp van een geschikte ap-
plicator en masseer het 20 sec. in. Overtollig materiaal
kan worden verwijderd met een wattenbolletje en met
lucht. Droog het daarna voorzichtig met water-/ olievrije
lucht.

De geprepareerde primer moet binnen 5 min. worden
verwerkt, aangezien de bestanddelen kunnen vervliegen.

Plaats een matrix en breng Visalys® CemCore, waar
van toepassing, direct in de caviteit aan. Door ge-
bruik te maken van een transparante matrix kan het
licht gemakkelijker doordringen bij optionele lichtuit-
harding. Als alternatief kan bij een zeer sterk bescha-
digd gebitselement een stompopbouwmal worden ge-
bruikt. De mal wordt gevuld met Visalys® CemCore en
wordt dan op het te behandelen gebitselement geplaatst.
Visalys® CemCore kan binnen de verwerkingstijd nog in
de gewenste vorm worden gebracht.

Wacht op de definitieve uitharding (zie Technische
gegevens). Optioneel kan het materiaal 20 sec. met licht
worden uitgehard om de uitharding tot een diepte van
ca. 2,5 mm te versnellen. De lichtuitharding dient te wor-
den uitgevoerd met een normaal in de handel verkrijg-
bare polymerisatielamp (1200 mW/cm?). Bij een lagere
lichtintensiteit moet de duur van de lichtuitharding over-
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eenkomstig worden verlengd. Houd de lamp zo dicht mo-
gelijk bij het materiaal.

De diepere lagen zijn onbereikbaar voor licht en harden
volledig chemisch uit na ca. 5 min.

9. Wacht bij grotere laagdiktes van meer dan de opgege-
ven polymerisatiediepte altijd de definitieve chemische
uitharding af.

10. Verwijder na de volledige uitharding de eventueel aan-
wezige matrix of stompopbouwmallen.

11. Prepareer de stomp.

12. Isoleer de stomp voorafgaand aan het maken van een
tijdelijke restauratie.

Bij zelfuitharding leiden lagere temperaturen, bijv. van het
product of tijdens werkzaamheden aan de frontelementen
tot een langere uithardingsduur.

Aanbrengen

De pasta wordt direct gemengd en gedoseerd vanuit een
9g/5ml automixcartridge met behulp van de bijbehorende
mengtips. Gebruik alleen de originele mengtips (ML @ 2,5 mm,
blauw) en Intraoral/Endo tips!

Let op de volgende punten:

1. Verwijder de afsluitdop en appliceer voor het aanbren-
gen van een mengtip op de cartridge eerst een klei-
ne hoeveelheid materiaal eruit, totdat beide componen-
ten gelijkmatig verschijnen. Gooi deze eerste hoeveelheid
pasta vervolgens weg.

2. Aanbrengen van de mengtip. Draai de dop 90° rechts-
om om hem te vergrendelen. Breng indien van toepas-
sing een Intraoral/Endo tip aan op de mengtip.

3. Het materiaal heeft een bepaalde tijd nodig om uit de
mengtip te kunnen vloeien. De materiaalstroom wordt
onderbroken zodra de druk op de handapplicator van de
mengspuit afneemt. Materiaal dat al in de mengtip is uit-
gehard, mag niet met geweld eruitworden gedrukt, omdat
anders de mengspuit en -tips beschadigd kunnen raken.

4. Gebruikte mengtips verwijderen, de afsluitdop weer op
de mengspuit bevestigen en de uitgangen voor een vol-
gend gebruik keer eerst controleer.

Reiniging en desinfectie

Het risico van contaminatie van de automixcartridge kan wor-
den verminderd door deze te beschermen met een wegwerp-
beschermhoes.

Reinig de spuit met een wegwerpdoekje en standaardmid-
delen.
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Desinfecteer de spuit volgens de plaatselijke wet- en regel-
geving.

Houd u hierbijaan de standaardhygiénemaatregelen voor tand-
artspraktijken.
Opslagcondities

Droog bewaren, beschermen tegen zonlicht. Het product
moet vodr het eerste gebruik gekoeld worden bewaard bij
2°C/36°F—-8°C/46°F.

Houdbaarheid na het eerste gebruik

a) Bij continue bewaren in de koelkast:
tot aan het eind van de opgegeven uiterste gebruiksdatum.

b.) Verder bewaren bij omgevingstemperatuur:
binnen 6 maanden geheel gebruiken.

Vermijd extreme temperaturen. Als het product gekoeld is
bewaard, moet het vaor gebruik eerst op kamertempera-
tuur komen.

Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bestanddelen

Belangrijke bestanddelen van Visalys® CemCore zijn ongeveer
42 volumeprocent anorganische vulstoffen, inclusief ytterbi-
umfluoride, met een grootte van 0,2 a 20 pym. De polymeer-
basis bestaat uit alifatische dimethacrylaten.

Classificatie
ISO 4049, type 2, klasse 3.

Afvalverwijdering

Volledig lege automixspuiten/ mengcanules/ applicatietips en
uitgehard materiaal kunnen worden afgevoerd volgens de re-
gionale voorschriften.

Handelsmerken

Visalys® CemCore, Visalys® CemCore Try In Paste, Visalys®
Tooth Primer en Visalys® Restorative Primer zijn gedeponeerde
handelsmerken van Kettenbach GmbH & Co. KG.

Opmerking

Niet alle producten van Kettenbach zijn in alle landen ver-
krijgbaar.

Alleen voor professioneel gebruik.

Bij ernstige ongewenste voorvallen die verband houden met
het product, verzoeken wij u om direct contact op te nemen
met de fabrikant en de verantwoordelijke instanties.

Visalys®*CemCore

37411/2021 41



Beperkte aansprakelijkheid

Behalve waar dit wettelijk verboden is, is Kettenbach GmbH &
Co. KG niet aansprakelijk voor verlies of schade voortvioeiend
uit dit product, ongeacht of het daarbij gaat om directe, indi-
recte, bijzondere of bijkomende schade of om gevolgschade,
ongeacht de juridische grondslag, inclusief garantie, contract,
nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.

De informatie over Kettenbach-producten is gebaseerd op
uitgebreid onderzoek naar en ervaring met applicatietech-
nologie. Resultaten worden naar beste weten verschaft, be-
houdens technische wijzigingen in het kader van product-
ontwikkeling. Gebruikers moeten echter alle aanbevelingen
en informatie in verband met het gebruik in acht nemen en
opvolgen.

Bijgewerkt: 18 mei 2021

De Kleurbestendigheid komt overeen met de vereisten van ISO
4049.

*in het golflengtegebied van 400-500 nm

** Aluminium heeft een vergelijkbare rontgenopaciteit als dentine. Daarom
geeft 1 mm van een materiaal met een rontgenopaciteit die vergelijkbaar is
met 1 mm aluminium een rontgenopaciteit van 1 mm dentine. 2 mm alumi-
nium komt overeen met glazuur.

Technische gegevens

Verwerkingsduur (23°C/74°F)

ca. 4 minuten

Verwerkingsduur (intraoraal)

ca. 2 minuten

Belichtingstijd voor eerste uitharding

2-3 seconden

verwerkingsduur (intra-oraal)

(tack curing) per polymerisatiepunt
Uithardingsduur bij uitsluitend
chemische uitharding, incl. ca. 5 minuten

Lichtuitharding™ (bevestiging)

10 seconden per

vlak/cementspleet
Lichtuitharding* (stompopbouw) 20 seconden
Radiopaciteit™ ca.2,5mmAl
Polymerisatiediepte Translucent ca.2,5mm
Polymerisatiediepte Universal
(A2/A3) ca.2,0mm
Polymerisatiediepte Bleach,
Dark (Ad) ca.1,5mm
Polymerisatiediepte Opaque ca.0,5mm

Lichtintensiteit

1200 mW/cm®
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NMHPOPMALIMA MO NCNOJIb3OBAHUIO

Pycckuin

OnucaHue npogykTa

Visalys® CemCore npeacTaensieT co60i KOMNo3uT ABOHOMO
0TBEPXAEHNS C PTOPUAOM NS afre3nBHON (uKcaumm He-
NpSAMbIX PECTaBPALNIA N KOPHEBBIX LUTUATOB. Takxke Visalys®
CemCore MOXET NPUMEHSTBCS AN PEHTTEHOKOHTPACTHO-
0 BOCCTAHOB/EHUS KYNbTU W BOCCTAHOBUTENBHOIO MOM-
OMpOBaHMS.

bnarogaps TexHonornm Active-Connect-Technology (ACT)
Visalys® CemCore BKtO4AET AONONMHATENbHYIO CUCTEMY UHM-
uvaTopa s oNTMMI3aLMI CUTbl AZre3un.

Visalys® CemCore B LWnpuLax Ans aBTOMaTU4ECKOro CMeLLm-
BaHns 1:1 He copepxuT GuctheHona A 11 ero Npou3BOaHbIX.
BPA 1 npekypcopbl BPA He nCnonb3ytoTest B npoLecce uaro-
TOBNEHWS aHHoro npoaykTa. Visalys® CemCore nerko HaHo-
CUTCS 11 IMEET BbICOKYIO CINY aAre31M 1 XOPOLLIYIO TEKYYECTb
€O CTabWNbHON BASKOCTBIO.

Visalys® CemCore CnefyeT NPUMEHATb TONbKO B COYETAHIN C
camonpoTpaBnuBatoLmm npaitvepom Visalys® Tooth Primer.
Visalys® Restorative Primer pekomeHayeTcst MCnonb3oBatb B
KayecTse npaiimepa Ans NOBEPXHOCTEN pecTaBpaumm.

Visalys® CemCore npegnaraetcs oTTeHkoB Universal

(A2/A3), Dark (A4), Opaque, Bleach n Translucent.

Moka3aHusi K NPUMEHEHUID

[NocTostHHas ukcauus:

* KOPOHOK, MOCTOB, BKNa/0K, HaKnagokK, BIUHAPOB 1
a/ireavBHbIX MOCTOB 13 METANNA, KEPaMIKK1, KOMMNO3WTa,
TVMBPWAHON 1N OKCUAHOI KEpaMuKL;

* KOPHEBbIX LUTUCHTOB 1 HENPSIMOTO BOCCTAHOBIEHNS!
KynbTH.

Komnoaut ans:
* ares3vnBHOr0 BOCCTAHOBNEHMS KyNbTH

MpoTnBONOKa3aHus

A3BecTHas anneprus Ha MOHOMEpbl MeTakpunara, ne-
pokeug 6eH3omna, KamhopOXUHOH W APYre KOMNOHEHTI
Visalys® CemCore unu Visalys® Tooth Primer (CM. MHCTpyK-
Lo no npumeHeHuto Visalys® Tooth Primer).

OTCVTCTBVIG a/1eKBATHbIX BO3MOXHOCTEN OCYLLEHMNSA.
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NMpepocTepexeHns

He vckioyatoTest annepriyeckiie peakLmn Ha npoayKT y Mio-
el C 4yBCTBUTENbHOCTbI0. CeHCMOMNMN3aums npu nonaaannm
Ha KOXY / CNn3ICTble 060104KM.

Martepuanbl ¢ coaepXaHuem 3BreHona MoryT 3aTpyAHATb
0TBEPXX/eHne KoMMo3nToB. Vlcnonb3oBaHne pacTBopoB ne-
pekucK BOZOPOJA MOXET YXYALWMTL cuny areauu. Petpak-
LMOHHas nacta ¢ cynbharom xenesa(lll) MoXeT yxyawmTs
OTBEPXKAEHME 11 aAresnio Matepuana.

B cnyyae uTanbHbix 3y60B MOXET NOTpe6oBaThCs 06paboT-
Ka 00nactv Bo3ne nyNbMbl CPEACTBOM /1S 3ALLNTBI NyNb-
Nbl / AEHTWHA.

XpaHuTb B HEAOCTYMHOM N5 ETEN MecTe.

MpeaynpexpaexHus
He NPUMEHATL N0 UCTEYEHWN CPOKa roAHOCTH.

He rnotatb matepuan. Mpu cny4aitHom NpornarbiBaHim ma-
Tepuana: 06paTuTECh K Bpady, eclin NOSIBUIUCH UK He Npo-
XO[ST Xanoobl.

MpyMUTE HAZNEXALLME MepbI MPEAOCTOPOXHOCTY (HaNp., Ha-
[IETb NEpYaTkiA UM 3awwmTHbIe 04Ki). He monyckarb nona-
[IaHnst HEMoNMMEPU30BaHHOMO MaTepuana Ha Koy 1 Criu-
31CThlE.

He fonyckatb nonagaxns B rnasa. Mpu cyyaitHom nona-
[aHUM B rNnasa: HEMeIEHHO TLLATENbHO NpOMONiTE rnasa
cneunanbHbIM CPEACTBOM 1Sl MPOMbIBAHMSA a3 UK BO-
noiA. O6paTuTeCh K Bpayy, 6/ NOSIBUIUCH UMK HE MPOXO-
DAT Xanoobl.

1136eraTb KOHTAKTa C OAEX/0N, TaK Kak He UCKIIOYEHO Hey-
CTpaHMMOoe 3arpsasHeHne oaexmpl.

Macnopta 6e30nacHoCTI MaTepuana NpUBOAATCS Ha caiiTe
www.kettenbach.com.

00wwue 3amevaHus

[p1 XpaHeHUy B XONOANNbHIKE NPOAYKT AOMKEH OCTUTHYTD
KOMHATHOII TeMnepaTypbl Nepez MpUMEHEHNEM.

B cnyyae koHTakTa ¢ Visalys® Tooth Primer 1 npsmoro nage-
HIsi OKPY>KaloLLero ceeTa nonnumepuaauns Visalys® CemCore
ycKopsieTcs.

Ecnv cnow Tonuwe ykasauHol rny6uHbl nonumepuaauim,
00513aTeNbHO AOXAATbCA 3aBEPLUEHNs npolecca camo-
OTBEPXKIEHMS].

Pabouee Bpems ykasaHo ANs NMPOAYKTOB, MPUMEHSIEMbIX
npu Temnepatype 23°C/74°F n OTHOCUTENbHON BRAXHO-
ctn 50 %. Bonee Bbicokas TemnepaTypa cokpallaeT pabo-
yee Bpems, a 00/1ee H13Kas — yBENNUnBaET.
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YKa3anusi no nposepeHuto hmkcauumn

Tocre yAaneHusi BDeMEHHOM KOHCTPYKLIM TLLATENbHO yaann-
T€ BCE 0CTATKM BPEMEHHO0 LIEMEHTA C OBEPXHOCTY KynbTH /
monocTy.

poBepKa TOYHOCTH NOCAAKM M OKKNHO3MM pecTaBpaLumn

TOHKME 1 XpynKie pecTaBpaLi MOryT CAOMaTbCs Npu 4pes-
MEpHOM YCUAUW BO BpeMst NpUMepKU. B cBA31 ¢ aTm He
npunaraiite YpeamepHoe yCunie Ui NPoBEPSITE OKKIKO3NI0
TONBKO NMOCAE NOCTOSHHO (hrKcaLmum.

Mpn nomoLw Npeanaraemblx NPUMEPoYHbIX nact Visalys®
CemCore Try In Paste MOXHO NpoBEpUTL JENCTBIE Bbl-
OpaHHOrO OTTEHKA KOMMO3WTA Ha YyTb BAKHOA KynbTe
nepes, OKOHYaTenbHoN ukcaumen. HaHecuTe nacty Bbl-
OpaHHOr0 OTTEHKA Ha BHYTPEHHME NOBEPXHOCTY pecTaBpa-
UvK 1 npoBepbTe 3(eEKT 0TTeHKa Ha pectaspauyn. OTTe-
Hok Visalys® CemCore Try In Paste coOTBETCTBYET OTTEHKY
OTBEPXKAEHHOMO (UKCUPYIOLLEro KOMMO3WTa.

Bopoit ynanure Visalys® CemCore Try In Paste ¢ noBepxHocT
pecTaspaLuy 1 KynbTy.

Tocne NpuMepKy NOBEPXHOCTY PecTaBpaLyi, KOTopble Mor-
1 ObITb 3arpsi3HeHbl, HANpUMep, CAIOHOM, KPOBbIO MK
0CTaTKaM¥ CUNKOHA, CRIeAYeT OYUCTUTb CTPYEN BOZbl K
B YNbTPa3BYKOBOI BaHHE C ANCTUNIMPOBAHHOIA BOAION U 3a-

TeM NpOCYLUMTb BO3AYXOM 6e3 cofepxaHust Bodbl / Macna.
Bce noBepxHOCTY OMKHbI ObITb OYMLLEHBI OT 3arpsisHEHUIA.

PecTaBpauim 3 HebnaropoaHbix METaNN0B UK OKCUAHOM
KepamiKn Henb3as 04MLiaTh 0pTOOCHOPHON KUCNOTON.

Pekomenayetcs 1ncnonb3osats KodepAam 4ns 3awnTsl pa-
60oyero nons.

MNpenBaputenbHas 06paboTKa pecTaBpaLymn, KOpHeBO-
o WrKUd)iTa MM HENPAAMOW KOHCTPYKLMKM ANsi BOCCTa-
HOBNEHUS KYNbTH

EC/nv B MHCTPYKUMM K pecTaBpauyioHHoMy mMaTepuany, Kop-
HEBOMY WTUATY AW MaTepuany Ans HenpsiMoro BOCCTaHOB-
TNIEHNS KYAIbTY He YKasaHo WHoe, NPUAEPKMBAIATECH Cneayto-
Leit npoLeaypbl NpeaBapUTENbHOI 06paboTKM:

1.1 AnresuBHble NOBEPXHOCTW M3 APArOLEHHOr0 MeTanna,
MeTanna 1 OKCUAHON Kepamiku (Kepamuki 13 JUOKCH-
[ UMPKOHIS 11 OKCWA ntoMUHKS)

* [eckocTpyiiHasi 06paboTka NOBEPXHOCTEN
NOPOLLKOM 113 OKCIAA aIOMUHMNS (< 50 MKM).
CobniopaTb ykasaHus NpousBoANTENs
pecTaBpaLvoHHOro Mateprana no NecKoCTPYHoM
obpaboTke.

* 3aTeM TLATeNbHO NPOMbITL CTPYEIA BOAbI N
04UCTHTb B YNbTPA3BYKOBO BaHHE.

HE OYWLLIATb OPTO®OCHOPHOI KICNOTOM

Visalys®*CemCore
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* [lpocywnTb BO3AYXOM 6e3 cofepaHns Boap! /
macna.

1.2 AnresuBHble NOBEPXHOCTU M3 CUAUKATHOW (MONEBO-
LUNATHOIA, CTEKOKEPaMIIKH) 1 TUBPUAHON Kepamiku

* [poTpaBuTb NOBEPXHOCTY NNABIKOBON
KICNOTOIA COrNacHo UHCTPYKLM NPOU3BOAUTENS
PEeCcTaBpaLVOHHOro MaTepuana.

 3aTem TLATENbHO NPOMbITL CTPYEIH BOAbI UK
OYMCTUTb B YNbTPA3BYKOBOIA BaHHE.

* TlpocyLUnTb BO3ZyXOM 6€3 COLepXaHns BOb! /
macna.

1.3 AnreauBHble NOBEPXHOCTY 13 KOMMNO3NTA

« [leckocTpyiHas 06paboTka NoBEPXHOCTEN
MOPOLLIKOM 13 OKCKAA anioMiHIS (< 50 MKM).
CobntoaaTh ykasaHusi Npon3BOANTENS
pecTaBpaLoHHOro Matepuana no neckocTpyiHoM
06padoTke.

* 3aTem TLLATENbHO YUCTUTD CTIMPTOM.

* [lpocywnTb BO3AYXOM 6e3 cofepxaHus Boap! /
macna.

2. KanHyTb Visalys® Restorative Primer B yaluky. 3aumra
0T cBeTa He TpebyeTcs. TulaTenbHO 3akpbiBaTh (hNaKoH
C NpaiiMepoM Nocne KKIOro MCnonb3oBaHus.

3. Hanectu Visalys® Restorative Primer ogHopa3osbiM an-
NANKATOPOM N KUCTOYKON Ha afireanBHble NOBEPXHO-
CTW 1 0CTaBUTb Ha 60 cekyHA. 3aTem NpoayTb W NPOCy-
LWMTb MSTKOW CTPYyéi Bo3ayxa 6e3 coaepxanis Boabl/
macna. Visalys® Restorative Primer He sBnsieTcst cBeT0-
0TBEPXXAEMbIM MATEPUANOM.

ToBEPXHOCTN HEKOTOPbIX BIAOB LUTU(TOB MOryT MocTpa-
[aTb NOA 1e/ACTBMEM NECKOCTPYIHON 06paboTKI nan nna-
BMKOBOIA KMCNOTbl. CoBMoAaTh ykasaHns Npon3soauTens
KOPHEBbIX LWTN(TOB M0 06paboTKe NOBEPXHOCTH.

MpepBaputenbHas 06paGoTKa NOBEPXHOCTU KynbTu/
NoNoCTH (3Manb, AEHTUH, MeTan, KOMNO3UT)

Visalys® CemCore paspeLuaeTcst NPUMEHSTb TOMbKO B COYe-
TaHum ¢ npaiimepom Visalys® Tooth Primer. Visalys® Tooth
Primer gBnsieTcq camonpoTpaBAMBAOLLAM OfHOKOMMO-
HEHTHbIM MPaiMepOM W MO3TOMY MOXET UCMONb30BATLCS
6€3 [LONONHUTENBHOTO TPaBMEeHNs 0pTOOCHOPHOIA K1CNo-
TOM. JInwwb npu chukcaumn BUHAPOB 1 afire3nBHbIX MOCTOB 1
npu HEOOTOYEHHOM 3Manu TpebyeTcst CeNneKTUBHOE Tpasne-
HWe opTothOCtHOPHOIA KUCNOTON. B 3aBUCMOCTY OT KNWHK-
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